GB/T 4074.6－2008《绕组线试验方法　第6部分：热性能》

国家标准第1号修改单（报批稿）
本修改单经国家标准化管理委员会于XXXX年XX月XX日批准，自XXXX年XX月XX日起实施。

1、用下表代替表3：

表3　在交叉点上施加的负荷
	导体标称直径

mm
	负荷

N
	导体标称直径

mm
	负荷

N

	大于
	小于或等于
	
	大于
	小于或等于
	

	0.020

0.032

0.050

0.080

0.125

0.200
	0.032

0.050

0.080

0.125

0.200

0.315
	0.25

0.40

0.70

1.25

2.20

2.20
	0.315

0.500

0.800

1.250

2.000


	0.500

0.800

1.250

2.000

－


	4.50

9.00

18.00

36.00

70.00
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